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CERTIFICADO DE ANALISIS N 967823
C O N PEDI DO FECHA N°
PO# 289 X022728 01/07/2016 967823
CLI ENTE: COMETA S.A.S.
PRODUCTO | ATON CDA 260 3.54 mm
PESO NETO 0.4350TM

Se certifica que la conposicion quimca del lote es la siguiente :

ELEMENTOS SI MBOLO %
Cobre Cu 69.61 - 70.33
Plomo Pb 0.0009 - 0.0015
Fierro Fe 0.0046 - 0.0072
Zinc Zn Remanente
Silicio Si
Manganeso Mn
Niquel Ni
Tension KSI 58.7 - 59.4
Tamafio de grano mm 0.040-0.040 RTF
Prom. Tension KSI 59.1
Prom. T.Grano mm 0.040
Diametro mm 3.558-3.559
Prom. Diametro mm 0.1401
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