
Certificado de Analisis

N°

C.O.N° PEDIDO FECHA N°

CLIENTE:

PRODUCTO:

Se certifica que la composición química del lote es la siguiente:

PO # 299 2785 6247

COMETA  S.A.S.

PESO NETO:  0.5305 TM

6247

ELEMENTOS SIMBOLO %
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LATON CDA 260 6.88 mm

Cobre Cu 70.06 - 70.46

Fierro Fe 0.0044 - 0.0051

Zinc Zn remainder

Si

Mn

Plomo Pb 0.0010 - 0.0011

Ni

Traccion KSI 59.6 - 60.0

Tamaño Grano mm 0.027 - 0.027

Promedio Traccion KSI 59.8

Promedio Tamaño Grano mm 0.027

Promedio Diametro mm 6.905

OBSERVACION: PAQUETES 2 AL 2

Jefe de Control de Calidad


